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RESUMEN EJECUTIVO  

La presente investigación tiene como objetivo estandarizar el proceso de soldadura 

en la empresa LABSOL; debido a que la empresa no cuenta con la información 

necesaria para fabricar puentes metálicos bajo una certificación que garantice la 

funcionalidad; la metodología aplicada es en base a la investigación bibliográfica 

encontrando como resultado que la empresa antes de la propuesta, no manejaba 

documentos técnicos (WPS, WPQ) como establece la norma AWS, así como 

también que no se aplican procesos de control en la soldadura que certifiquen la 

calidad del producto; por otro lado se evidenció que la           soldadura en los puentes 

metálicos era de mayor criticidad debido a que no se contaba               con los ensayos no 

destructivos (inspección visual y tintas penetrantes); concluyendo que el uso del 

Dossier del proceso propuesto servirá como herramienta que permita   controlar la 

calidad de la fabricación de puentes metálicos basados en una normativa                    de control. 

Identificando que el documento dispone del formato para evaluar al soldador, al 

proceso, los insumos y al material utilizado en la fabricación de puentes, 

considerando la norma AWS D1.1. (Código de soldadura estructural), para puentes 

peatonales. Recomendado a las personas que utilizan el documento propuesto, 

cumplan de forma ordenada con el total de procedimiento establecido, para evitar 

accidentes y fallos del puente en un futuro. 
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ABSTRACT 

The research a im is to standardize the welding process at  ññLABSOLò company; 

because the company does not have the necessary information to manufacture metal 

bridges under a certification that guarantees functionality. The                     applied methodology 

is based on the literatura review, finding as a result that the company, before the 

proposal, did not handle technical documents (WPS, WPQ) as established by the 

AWS standard, as well as that control processes                                    are not applied in the welding that 

certifies the quality of the product. On the other hand,  it was evidenced that welding 

on metal bridges was more critical because there were no non-destructive tests 

(visual inspection and penetrating inks). In conclusion, the use of the Dossier of the 

proposed process will serve as a tool to control the quality of the manufacture of 

metal bridges based on control regulations. Identifying that the document has the 

format to evaluate the welder, the process, the       supplies, and the material used in the 

manufacture of bridges, considering the standard AWS D1.1. (Structural Welding 

Code), for pedestrian bridges. It is recommended that people who use the proposed 

document comply in an orderly manner with the total established procedure, to 

avoid future accidents and failures of the bridges. 

 

KEYWORDS: Standardization, processes, AWS, non-destructive testing, Dossier. 

 
                                                   

 

 

 

 

 

    (FIRMA Y SELLO DEPARTAMENTO DE IDIOMAS ) 



 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO  I  

INTRODUCCIÓN  

 

TEMA :  

 

ñEstandarización del proceso de soldadura en la construcción de puentes metálicos 

en la empresa LABSOL de la ciudad del Puyoò. 

 

INTRODUCCIÓN  

 

A nivel mundial las estructuras metálicas unidas mediante suelda se usan en la 

actualidad para elaborar estructuras metálicas, dando solución a proyectos 

industriales como: puentes, mismos que  dichas técnicas de construcción habituales 

se reemplazan por otros métodos de construcción novedosos las cuales tienen 

grandes ventajas en relación al uso de hormigón armado en la construcción 

(SALVATIERRA ESPINOZA, y otros, 2017).  

 

En el Ecuador diversas compañías y expertos en fabricación que usan estructuras 

de acero han visto la necesidad en la producción en masa dentro de la industria 

metalmecánica debido a la baja productividad y mejora del proceso. Las empresas 

minoritarias no cuentan con experiencia debido a un costo bajo de producción que 

afecta de forma directa o también de forma indirecta en el objetivo final, esto hace 

que se paralice el proceso de mejora continua, validando la documentación de los 

procesos también como parte de la mejora en las pequeñas y medianas 

empresas(PYMES); adoptando especificaciones y normativas extranjeras 
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(proveniente de los Estados Unidos de América), aplicadas en el país a comienzo 

de los años setenta (DUARTE, y otros, 2014).  

 

En la provincia de Pastaza se ha reducido entre un 5% a un7% de la productividad 

debido a una apresurada producción, como resultado de una frágil estandarización 

de los procesos de soldadura. De esta manera, busca mejorar su producción y 

calidad dentro de la industria demostrando que sus procesos están controlados y 

cumplen con los estándares internacionales del proceso de soldadura. Se establece 

la documentación requerida para estandarizar los procesos de soldadura en un 

principio para incrementar su productividad, ofertando un servicio seguro y de 

óptima calidad (GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PROVINCIAL DE PASTAZA, 2020).  

 

En el estudio realizado a la empresa ñLABSOLò se pudo constatar una deficiente 

estandarización en los procesos de soldadura y documentación de los procesos 

operativos en la fabricación de puentes metálicos, debido a que no se lleva un 

registro y control en los procedimientos claramente definidos y determinados para 

la respectiva ejecución de sus labores (LABSOL, 2022). 
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ANTECEDENTES 

 

La empresa LABSOL al realizar los proyectos de construcción de puentes metálicos 

no lleva un registro o control de sus procesos, los operadores no son capacitados 

para el proceso de producción, las maquinas no llevan un mantenimiento 

programado y  especialmente los equipos de soldadura eléctrica que es considerado 

como prioridad, no están disponibles cuando la necesidad lo requiera; de este 

proceso depende el éxito o el fracaso de un proyecto y su rentabilidad para la 

empresa así como la sustentabilidad y sostenibilidad del mismo (LABSOL, 2022).  

 

Se considera como problema principal un retraso considerable en la entrega del 

producto final, dentro de los diferentes procesos de la empresa, entre ellos la no 

estandarización de los elementos que componen un proceso, implicando riesgo en 

el desarrollo de sus productos sin un estricto control del proceso, fabricación e 

inspección en servicio de los componentes usando Ensayos no Destructivos. Esto 

no sólo disminuye los costes de adquisición, si no también afecta en las paradas no 

programadas del mantenimiento, en la intervención de equipos y herramientas que 

son necesarias para su normal desarrollo; generando a futuro retrasos en la entrega 

(CANGA ORTIZ, y otros, 2019).  

 

Por esta razón se requiere estandarizar los procesos de producción de la empresa 

LABSOL asociado con el mandato INEN (Instituto Ecuatoriano de Normalización) 

del 2009 que hace oficial el RTE INEN 040 (Reglamento Técnico Ecuatoriano), el 

mismo que es aplicado en procesos relacionados a actividades de soldeo de 

armaduras de acero. Considerando la AWS D1.1 normativa internacional que 

establece requisitos en la soldadura de estructuras de acero, con el afán de optimizar 

estándares de calidad que garanticen la seguridad en los trabajadores y reduzcan 

accidentes laborales (AMERICAN WELDING SOCIETY, 2015).  
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JUSTIFICACIÓN   

 

La inadecuada aplicación del proceso productivo y la documentación del mismo 

para la fabricación de estructura metálicas, utilizando de por medio la soldadura, 

permite que no se llegue al nivel de certificación, para lo cual la importancia de 

llevar un dossier del proceso de soldadura, sirva como guía permanente en 

LABSOL.  Se observa como un impacto positivo aplicar la documentación 

normalizada en los procesos de soldadura, para obtener una estandarización. Esta 

información permitirá que los documentos propuestos formen parte del proceso, 

permitiendo la satisfacción de proveedores, clientes y gerente de la empresa. 

Teniendo como utilidad  el disponer de un dossier del proceso que permita 

desarrollar puentes metálicos a gran escala. Los beneficiarios serán LABSOL, al 

tener estandarizados y documentados sus procesos con la elaboración de un dossier 

del proceso de soldadura que servirá como línea base para el proceso de soldadura 

en todo tipo de montaje de armaduras y estructuras de acero. También se verán 

beneficiados los trabajadores y las empresas contratantes, como pionero en el 

dominio de perfección de la soldadura.  

La presente propuesta de factibilidad será desarrollada, ya que se tiene el apoyo de 

la gerencia, además existe el presupuesto y desde luego el conocimiento del 

Investigador y del personal técnico de la empresa en referencia al control de los 

diferentes tipos y características de la soldadura.   
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OBJETIVO GENERAL  

 

Estandarizar el proceso de soldadura en la construcción de puentes metálicos en la 

empresa LABSOL de la ciudad del Puyo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

¶ Determinar la situación actual del proceso de soldadura en la construcción de 

puentes metálicos en la empresa LABSOL, comprobando el cumplimiento de 

requerimientos de la norma ANSI/AWS D1.1; para identificar procedimientos 

en la empresa.  

¶ Caracterizar el proceso de construcción de puentes metálicos, utilizando la 

aplicación de la matriz de priorización de procesos para una adecuada toma de 

decisiones. 

¶ Elaborar un Dossier para la estandarización del proceso de soldadura de 

estructuras para la construcción de puentes metálicos en la empresa LABSOL 

de la ciudad del Puyo, utilizando el Plan de Inspección y Pruebas (ITP).  
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CAPITULO  II  

INGENIERÍA DEL PROYECTO  

  

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA  

 

LABSOL, esta ubicado en la provincia de Pastaza en la ciudad del Puyo y es una 

empresa especializada en inspección de soldaduras, en la supervisión del armado y 

del montaje de estructuras metálicas, también se considera la dirección técnica de 

los proyectos de tipo industrial y por último la inspección de pintura de tipo 

industrial.  

 

Partiendo de que actualmente no registramos, no controlamos los procesos en la 

realización de proyectos de construcción de puentes metálicos, la soldadura en 

particular es una prioridad ya que de ella depende el éxito o fracaso y por su puesto 

su sostenibilidad. Por ello, se considera que el problema actual es la no 

estandarización de los procesos de soldadura en la fabricación de estructuras para 

la instalación de puentes metálicos. 

 

MISIÓN  

 

Es una empresa que se especializa en construcciones de tipo metálico que valora su 

gestión con calidad, puntualidad, experiencia y productividad, asegurando que la 

empresa sea competitiva a través de la mejora continua, tomando en cuenta la 

confiabilidad hacia los usuarios, trabajadores, accionistas y sociedad.  
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VISIÓN  

 

Ubicarnos entre las empresas más altas de la región, reconocidos por crear 

seguridad en base al estilo de bienestar de los grupos de interés, eficacia en las 

técnicas basada en la responsabilidad de nuestros colaboradores.  

 

VALORES CORPORATIVOS  

 

Calidad en el servicio. 

Compromiso con nuestros clientes. 

Confiabilidad con los empleados y proveedores. 

Honestidad en la ejecución de la obra. 

Innovación en los proyectos constructivos. 

Productividad en los procesos. 

Respeto en el ámbito laboral. 

Responsabilidad en sus áreas. 

Sostenibilidad social. 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL   

 
Imagen 1: Organigrama Estructura 
Elaborado por: Moreno, Wilson (2022) 
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A continuación, se presenta el análisis del FODA que sintetiza las Fortalezas que 

tiene la empresa, las Oportunidades laborales que brinda al usuario, las Debilidades 

del proceso operativo-productivo y las Amenazas externas presentes en la 

realización de la obra, como se observa en la tabla 1. 

Análisis FODA de LABSOL 

Tabla 1: Análisis FODA 

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 

Amplia experiencia en construcción con estructuras 

metálicas. 

Certificaciones internacionales en soldadura. 

Personal capacitado en soldadura. 

Equipamiento e instrumentación para el control de 

soldadura debidamente calibrado y certificado.  

Reactivación económica del país pos 

pandemia. 

Necesidad de construcciones con 

estructuras metálicas en sitios de difícil 

acceso. 

Incremento de construcciones con 

estructuras metálicas. 

Costos de construcción accesibles. 

DEBILIDADES  AMENAZAS  

Desorden en los espacios físicos de la empresa. 

La empresa no cuenta con manuales de procesos. 

La empresa no cuenta con un dossier para el proceso 

de soldadura. 

Alta rotación del personal operativo. 

Competencia desleal. 

Demora en la importación de materia 

prima. 

Libre acceso a compañías extranjeras. 

Climas cambiantes en el país. 

Alto costo de la materia prima. 

Elaborado por: Moreno, Wilson (2022)  

 

Seguidamente, se presenta la situación actual del proceso de soldadura, para lo cual 

realicé una encuesta al personal operativo de la empresa y una entrevista al 

Ingeniero Marcelo Chimborazo, Gerente de la misma; y desde luego el cómo se 

realiza en sí el proceso de soldadura en la construcción de puentes metálicos en 

LABSOL de la ciudad del Puyo. 
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ENCUESTA AL PERSONAL OPERATIVO  

1. ¿Qué método utilizado en la fabricación de puente metálicos por parte de 

LABSOL, a su criterio requiere de un mayor control? 

                         Tabla 2: Control 

Alternativas 

Frecuencia de 

probado el 

experimento/prueba 

Porcentaje 

Diseño 0 0% 

Corte 1 10% 

Ensamble 1 10% 

Montaje 3 30% 

Soldadura 5 50% 

Terminado 0 0% 

Total 10 100% 

                               Elaborado por: Moreno, Wilson (2022)  

 

                                

 
             Gráfico 1: Distribución porcentual de control 

               Elaborado por: Moreno, Wilson (2022) 

 

Análisis  

 

El 50% de los encuestados consideran que el proceso que requiere un mayor control 

es la soldadura, seguido por el de montaje con un 30% y el de corte y ensamble con 

un 10%. 

 

Interpretación   

 

Es importante tener en cuenta la opinión del personal, ya que ellos son los que tienen 

la experiencia porque lo viven día a día. 

0%

10%

10%

30%

50%

0%Control
Diseño
Corte
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Soldadura
Terminado
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2. ¿La empresa LABSOL tiene actualmente estandarizado el proceso de control de 

soldadura? 

                       Tabla 3: Estandarización 

    

 
                           

 

 

 

                             Elaborado por: Moreno, Wilson (2022)     
                              

 
                  Gráfico 2: Distribución porcentual de estandarización  

                      Elaborado por: Moreno, Wilson (2022) 

 

Análisis  

 

El 80% de los encuestados considera que la empresa no tiene estandarizado el 

proceso de control de soldadura, el 20% restante considera que si hay 

estandarización.   

 

Interpretación 

 

De los resultados obtenidos a los operarios de la empresa LABSOL, consideran que 

se debería tomar en cuenta una estandarización del proceso de control de soldadura. 
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80%

Estandarización
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No
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3. ¿Considera usted que los equipos y herramientas son los más adecuados dentro 

del proceso de soldadura para la construcción de puentes metálicos? 

              Tabla 4: Equipos y herramientas 

   

                 

                             

 

 

 

 

                  Elaborado por: Moreno, Wilson (2022)                       
 

 
       Gráfico 3: Porcentaje de distribución de equipos y herramientas 

              Elaborado por: Moreno, Wilson (2022) 

 

Análisis  

 

Se observa que el 30% de los encuestados manifiesta que las máquinas y equipos si 

se cuenta con equipos y herramientas para llevar a cabo el proceso de soldadura; 

mientras que el 70% considera que se cuenta con lo necesario. 

 

Interpretación 

 

Mediante este estudio se llegó a la conclusión que debe existir una debida 

distribución para que se evite los tráficos cruzados al interior de la empresa 

LABSOL.  

 

 

30%

70%

Ubicación de máquinas y equipos

Si

No
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4. ¿A su criterio existe tráfico cruzado al momento de realizar las actividades del 

proceso de construcción de puentes metálicos? 

          Tabla 5: Tráfico cruzado 

               

                                                                                                 

    

 

 

  

      

             Elaborado por: Moreno, Wilson (2022))                       
                                                     

 
             Gráfico 4: Distribución porcentual de tráfico cruzado 

                  Elaborado por: Moreno, Wilson (2022) 

  

Análisis  

 

El 90% de encuestados opinan que existe tráfico cruzado al momento de la 

construcción de los puentes metálicos; mientras que el 10% considera que no existe 

tráfico cruzado. 

 

Interpretación 

 

Al distribuir espacios dentro del área de construcción del puente metálico y darle el 

orden necesario a los mismos, se optimizan los espacios y los trabajadores de 

LABSOL van a emplear menos tiempo en realizar sus actividades por cuanto se 

eliminaría el tráfico cruzado y disminuirían los tiempos del proceso.  

 

90%
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5. ¿Actualmente LABSOL cuenta con un Dossier para el proceso de soldadura en la 

construcción de puentes metálicos? 

            Tabla 6: Dossier de Proceso Soldadura 

             
            Elaborado por: Moreno, Wilson (2022) 

             

 
         Gráfico 5: Distribución porcentual de espacio adecuado 

              Elaborado por: Moreno, Wilson (2022) 
 

Análisis  

 

El 60% de encuestados consideran que no existe un Dossier para el proceso de 

soldadura; mientras que el restante 40% considera que si existe pero que no ha sido 

difundido. 

 

Interpretación 

 

De acuerdo a la información que se obtuvo en esta encuesta se llegó a la conclusión 

que se debe aprovechar de mejor manera el conocimiento del Gerente en referencia 

al tema del proceso de soldadura por su experiencia en dicho campo productivo.  
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6. ¿El proceso que usted realiza actualmente se encuentra debidamente registrado y 

documentado?  

             Tabla 7: Registros y documentos 

 

                  

                          

 

 

 

                 Elaborado por: Moreno, Wilson (2022) 

               

 
               Gráfico 6: Porcentaje de distribución de proceso 

                   Elaborado por: Moreno, Wilson (2022) 

 

Análisis  

 

Se observa que el 70% de los empleados consideran el proceso que realizan no se 

encuentra debidamente registrado y documentado; mientras que el restante 30% 

opina que sí. 

 

Interpretación 

 

Muy importante tomar en consideración proceso existente en la empresa LABSOL; 

especialmente los de proceso, los cuales deben estar registrados y documentados de 

debida forma.  
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7. ¿Cree usted que aumentaría la productividad si los procesos estuvieran 

diseñados técnicamente? 

                Tabla 8: Productividad 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 8 80% 

No 2 20% 

Total 10 100% 

                     Elaborado por: Moreno, Wilson (2022) 

                     

 

 
               Gráfico 7: Distribución porcentual de productividad 

                   Elaborado por: Moreno, Wilson (2022) 

 

Análisis 

 

Del total del personal operativo encuestados el 80% consideran que si aumentaría la 

productividad si los procesos estuvieran diseñados técnicamente, el restante 20% 

manifiestan que no se incrementaría la productividad. 

 

Int erpretación   

 

Se concluye que los procesos bien diseñados, tomando en consideración todos sus 

elementos, ayudan aumentar la productividad de la empresa, pues al tener orden se 

evita el desperdicio de recursos y su uso más adecuado. 
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8. ¿Los tiempos del proceso de construcción de puentes metálicos dependiente 

de la extensión y la complejidad son los más adecuados?                      

                    Tabla 9: Tiempos del proceso 

                      

 
 

 

 

 

                        Elaborado por: Moreno, Wilson (2022) 

                      

 
                    Gráfico 8: Porcentaje de distribución de tiempo de proceso 

                        Elaborado por: Moreno, Wilson (2022) 

 

Análisis  

 

El 60% de los encuestados manifiestan que los tiempos del proceso de fabricación 

en LABSOL dependiente de la extensión y la complejidad son los más adecuados a 

su criterio son bajos, otro 40%, considera que dichos tiempos son medios. 

 

Interpreta ción   

 

Por simple percepción a veces se obvian muchas situaciones que intervienen en un 

proceso productivo y se consideran tiempo que pueden ser altos técnicamente, pero 

para el operario es medio; de ahí que se debe determinar los tiempos de los procesos 

en escenarios normales de construcción de los puentes metálicos.  
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9. ¿Considera usted que sea necesario la estandarización del proceso de 

soldadura en la fabricación de puentes metálicos de la empresa LABSOL? 

  Tabla 10: Estandarización de procesos 

               
                Elaborado por: Moreno, Wilson (2022) 

                  

 

 
              Gráfico 9: Porcentaje de distribución de estandarización de procesos 

                    Elaborado por: Moreno, Wilson (2022) 

  

Análisis  

 

El 90% de encuestados considera necesario la estandarización del proceso de 

soldadura en LABSOL para optimizar recursos; mientras que el 10% considera que 

no es necesario. 

 

Interpretación 

 

La estandarización de procesos permite que la empresa que lo aplique tenga los 

lineamientos para realizar cada una de las actividades del proceso y de igual manera 

considerar los controles más adecuados al igual que los registros y la documentación 

pertinente. 
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10. ¿Considera que implementando ensayos de soldadura para su control se 

incrementaría la calidad y durabilidad de los puentes metálicos construidos 

por LABSOL? 

             Tabla 11: Ensayos de soldadura 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 9 90% 

No 1 10% 

Total 10 100% 

              Elaborado por: Moreno, Wilson (2022) 

                  

 
             Gráfico 10: Ensayos de soldadura 

                   Elaborado por: Moreno, Wilson (2022) 

  

Análisis  

 

El 90% de los trabajadores creen que implementando ensayos de soldadura para su 

control se incrementaría la calidad y durabilidad de los puentes metálicos 

construidos por LABSOL; el restante 10% considera que no es necesario 

implementar. 

 

Interpretación 

 

Al realizar ensayos de control de soldadura se logrará una mayor confianza en los 

clientes porque ellos verán que se toman todas las medidas para que la estructura 

montada en un puente metálico tenga el soporte y la confianza para los usuarios del 

mismo. 
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ENTREVISTA AL GERENTE  

 

Entrevista a: Ingeniero Marcelo Chimborazo, Gerente de la empresa LABSOL 

(CHIMBORAZO BARRERA, 2022). 

 

Objetivo: Recolectar información sobre el procedimiento de control de soldadura 

en la construcción de puentes metálicos. 

 

1. ¿Considera usted que el personal que labora en los talleres conoce y realiza los 

procesos de una manera adecuada y controlada? 

Si conocen los procesos, pero no lo realizan de forma oportuna y apropiada.  

 

2. ¿A su criterio cuál es el proceso que requiere de un mayor control? 

Considero que todos los procesos requieren ser controlados, pero por mi 

experiencia creo que el proceso de soldadura necesita mayor control; ya que de 

éste al tratarse de unir estructuras metálicas dependerá la sostenibilidad y 

sustentabilidad del mismo. 

 

3. ¿Existe estandarización de los procesos actuales de la empresa LABSOL? 

Ninguna estandarización. 

 

4. ¿Por qué es necesaria una adecuada estandarización de procesos? 

Porque nos servirá para mejorar nuestros tiempos de entrega y los procesos 

operativos y de control. 

 

5. ¿Cuál piensa que sería la causa principal para la demora en la entrega del 

producto acabado? 

La falta de coordinación y un mal proceso de trabajo. 

 

6. ¿Qué beneficios se obtendría al realizar una adecuada estandarización del 

proceso de control de soldadura en LABSOL?  

Disminución de tiempo de trabajo, mejorar el entorno de trabajo, optimice 

recursos y mejorar el producto con calidad.  
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Análisis de la Entrevista 

 

El Gerente de LABSOL se siente convencido del problema existente en la empresa; 

es decir el inadecuado dominio del proceso de soldadura en la construcción de 

puentes metálicos, apoya la estandarización de dicho proceso por su mayor 

criticidad. 

 

Mapa de procesos de LABSOL 

 

La imagen 2, hace referencia a los procesos de tipo estratégico, misionales u 

operativos y los de soporte o apoyo en LABSOL, dentro de los procesos misionales 

se puede visualizar la construcción de puentes metálicos y también en la 

construcción de estructuras metálicas. 

 
           Imagen 2: Procesos Macro 

           Elaborado por: Moreno, Wilson (2022) 
 

En esta investigación se eligió la construcción de puentes metálicos por ser el 

proceso que más se realiza en la empresa, determinándose los procesos que forman 

parte del mismo. Con dichos procesos se procederá a priorizar mediante la 
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aplicación de la matriz de priorización para identificar el más crítico y de esta 

manera poder centrar el estudio y la propuesta (imagen 3).  

                                           

 

 

 

 

                          

Imagen 3: Procesos Construcción de Puentes Metálicos 

              Elaborado por: Moreno, Wilson (2022) 

 

Realización del Proceso de Soldadura en la Construcción de Puentes Metálicos 

 

Se detalla el proceso llevado a cabo para la construcción de puentes metálicos 

(imagen 4).  
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                                                    Imagen 4: Proceso de Soldadura 
                                                    Elaborado por: Moreno, Wilson (2022)  
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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO  

 

Priorización de los Procesos Operativos 

 

Se procedió a priorizar los procesos de construcción de puentes metálicos, debido 

a que existen muchos procesos inmersos dentro del proceso operativo, para lo cual 

se determina a través de los valores de ponderación de priorización de procesos, 

como se muestra a continuación (CENTROS EUROPEOS DE EMPRESAS 

INNOVADORAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, 2008).  

                                                   Tabla 12: Valores de Ponderación  

CRITERIO  PONDERACIÓN 

Alto 5 

Medio 3 ï 4 

Bajo 1 ï 2 

                                                Elaborado por: Moreno, Wilson (2022)  

  

Se determina que el proceso de soldadura es el de mayor criticidad y que incide 

directamente en la calidad del proyecto de construcción en LABSOL. 

   Tabla 13: Matriz priorización del proceso operativo LABSOL 

 
Coste 

Tiempo de 

realización 

Costes de 

calidad 

Cuello de 

botella 
Otros Promedio 

Diseño 2 4 4 5 3 3,6 

Corte 3 3 3 3 3 3,0 

Ensamble 3 3 4 3 3 3,2 

Montaje 3 3 3 3 3 3,0 

Control de 

Soldadura 
4 4 4 5 2 3,8 

Terminado 4 2 3 4 2 3,0 

      Elaborado por: Moreno, Wilson (2022)        
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ÁREA DE ESTUDIO 

                 Tabla 14: Área de estudio 

                  

           

     

  

 

 

       

 

 

 

                 Elaborado por: Moreno, Wilson (2022) 

 

La estructura del Modelo Operativo se ha realizado en base al formato de propuesta 

metodológica vigente en la carrera de ingeniería industrial, como se aprecia en la 

imagen 5.  
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MODELO  OPERATIVO  

 
      Imagen 5: Modelo Operativo 
      Elaborado por: Moreno, Wilson (2022)  
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DESARROLLO DEL MODELO OPERATIVO  

 

Dossier del proceso de soldadura en la construcción de puentes metálicos 

 

Es un documento paso a paso que describe el proceso de fabricación de estructuras 

utilizando materiales de relleno. Este documento debe anotar los aspectos más 

destacados del proyecto. Los ensayos incluidos en el dossier del proceso de 

soldadura se basan en los requisitos D1.1 especificados en la AWS. 

 

Un Dossier incluye información necesaria del proceso de fabricación, empezando 

por el control en el proceso de materiales, realización de END realizados por 

inspectores calificados, comprobaciones y verificación final del producto antes de 

su entrega. Además, en el documento puede incluir informes del proceso de 

soldadura en la construcción de puentes metálicos según las especificaciones 

técnicas referidas en el contrato, al igual que los códigos de soldadura aplicables al 

proyecto.  

 

El presente Dossier tendrá los procedimientos de soldadura (WPS), certificación de 

soldadores (WPQ) de cada uno de los procesos que garanticen la construcción del 

proyecto respaldados en la AWS D1.1. 

 

El estándar AWS D1.1 se refiere a las especificaciones, métodos, códigos, prácticas 

que se recomiendan, definición de términos, clasificación y simbología gráfica 

relacionados con el proceso de soldadura de estructuras metálicas. Este código 

cubre los requisitos de soldadura para todo tipo de estructuras soldadas de uso 

común en la construcción y hechas de acero al carbono de baja aleación con espesor 

Ó 3mm y un límite elástico Ò 690MPa; si se excede estos valores pueden presentar 

defectos en la soldadura. 
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La tabla 15 resume las secciones del código: 

Tabla 15: Secciones del código AWS D1.1 

 
Fuente: (AWS D1.1/D1.1M:2020, 2019)  

 

Para una selección apropiada se debe conocer las características del material.  

                                    Tabla 16: Características de los materiales 

CARACTERÍSTICAS  

Mecánica, física y química. 

Habilidad de proceso y fabricabilidad. 

Soldable, confortable y maquinable. 

Coste. 

Entornos de servir. 

                                             Elaborado por: Moreno, Wilson (2022) 
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En la imagen 6 se aprecia los materiales de la norma AWS.  

                    Imagen 6:  Propiedades mecánicas de algunos aceros estructurales 

                    Fuente: (RODRIGUEZ, 2019) 
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La elección del modelo de acero depende de la necesidad de obra. Uno de los 

componentes a considerar al elegir el modelo óptimo de acero para proyectos 

dependen del grado de acero utilizado. 

                       Tabla 17: Características del tipo de acero para puentes 

TIPOS  

Acero al carbono tratado térmicamente. 

Acero de ultra alta resistencia(UHSS). 

Acero corten. 

ENTORNOS CLIMÁTIC OS CARACTERÍSTICAS  

Propiedades material Longitud 

Usos  

                       Elaborado por: Moreno, Wilson (2022) 

 

La geometría se estableció en el modelo de ranura, carga estructural, costo de metal 

de aporte, los cuales son piezas fabricadas a partir de flejes de acero conformados 

en frío que derivan en diferentes formas y secciones. 

Tabla 18: Geometrías utilizadas 

GEOMETRÍA  

JUNTAS Estas piezas serán parte de la estructura 

soportante en una construcción, dando 

soluciones alternativas que enriquezcan y 

amplíen la oferta de las propuestas 

arquitectónicas, constructivas y estructurales, 

generando cambio sutil en la perfección del 

arte de construir.  

 

Elementos de ensamblaje que han sido 

conectados. 

TIPOS 

Junta a tope 

Junta angular 

Junta en T 

Junta solapada 

Junta en borde 

Junta de brida 

Junta de botón 

PERFILES 

Perfiles redondos 

Perfiles rectangulares 

Perfiles cuadrados 

Canales 

Costaneras 

Ángulos 

PROPIEDADES 

Mecánicas 

Resistencia Apoya la acción que sufre la estructura. 
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Dureza Limita el traslado lateral causados 

principalmente por la acción del viento. 

Extensibilidad Gran deformación inelástica. 

Soldabilidad Habilidad para soldar dos o más partes de 

acero. 

Resistencia Establece la fuerza por unidad de espesor 

requerida para modificar el acero. 

Tipo de acero 

Corten Material de manto rojiza fuerte al desgaste, 

usado para puente y estructura metálica. 

Arrugado Placa de acero formada por barras con relieves 

que permiten una altura adherencia al 

hormigón. 

Galvanizado Otorga alta firmeza de desgaste en la 

estructura. 

Forrado Utilizado en estructuras de construcción.  

Placa Fabricación de steel o columnas soldadas. 

Figura IR Ideales para soportes. 

Elaborado por: Moreno, Wilson (2022) 

 

Los electrodos dependen de la consistencia de flujo uniforme, flujo centrada del 

punto de suelda y el balance de calor en el transcurso del proceso, para su 

comprensión repasaremos brevemente la nomenclatura AWS para calificar 

electrodos, comprendiendo su estructura, como se aprecia en la imagen 7. 
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        Imagen 7: Distribución electrodos 

        Fuente: (GUZMAN, 2015)  
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En la tabla 19 se observa métodos de soldeo para fabricar puentes metálicos. 

                                    Tabla 19: Método de soldeo para fabricar puentes metálicos 

MÉTODO DE SOLDEO 

Equipo de suelda. 

Elemento a unir. 

Postura de soldeo. 

Grosor. 

Espacios de fragmento de trabajo. 

Aspecto deseado del cordón.  

Variedad de desperdicio. 

Adhesión metálica. 

Característica del cordón de soldadura. 

Aprobación del electrodo. 

                                             Elaborado por: Moreno, Wilson (2022) 

 

En la tabla 20 se puede apreciar los tipos de electrodos que son necesarios para 

llevar a cabo el proceso de soldadura en la empresa LABSOL. 

Tabla 20: Nomenclatura de los electrodos en el proceso de soldadura 
ELECTRODOS DEFINICIÓN  

E6010 Utilizado por soldadores de tubería, para penetrar óxido, aceite, pintura o 

suciedad en cualquier posición. 

E6011 Suelda en todas las posiciones teniendo un nivel de penetración moderado, 

eliminando escoria del óxido, suciedad, placas del metal; utilizado en 

reparación o mantenimiento. 

E7018 Produce una soldadura más uniforme y se utiliza para metales difíciles de 

soldar de temperatura bajo cero.  

Elaborado por: Moreno, Wilson (2022)  

 

Según la norma AWS D1.1 las especificaciones mínimas para puntos de resistencia 

no Ó 80.000 psi, realizando la transformación se tiene 551.60 MPa, cubren 

necesidades relacionadas con placas de acero. Los requisitos del código cubren 

varias soldaduras de unión hechas de láminas de acero con bajo contenido de 

carbono, laminado en frío y caliente, sin recubrimiento o recubiertas de zinc.   

 

La junta precalificada se especifica en base a los requerimientos WPS que pueden 

utilizarse en la fabricación sin la necesidad de ser calificados. 

ü Todos los WPS deben ser escritos (anexo E y H). 
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ü Deben cumplir todos los requerimientos establecidos en la sección 3. 

ü Los soldadores, operadores y punteadores deben estar calificados según la 

sección 4. 

ü El técnico debe decidir si la conexión previamente probada es adecuada para 

el trabajo. 

 

En la tabla 21 se describe como se aplica la soldadura. 

Tabla 21: Aplicación de la soldadura 

Elaborado por: Moreno, Wilson (2022)   
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En la tabla 22 se aprecia los tipos de soldadura empleados en la fabricación de 

puentes metálicos: 

Tabla 22: Tipos de soldadura en puentes metálicos 

SOLDADURAS DEFINICIÓN  

Soldadura de penetración total El relleno de la soldadura cubre todo el espesor de 

las piezas a unir sin defectos.  

Soldadura de filete Une dos superficies en un ángulo recto aproximado 

donde el volumen de soldeo corresponde al grosor 

del objeto conectado más delgado. 

Elaborado por: Moreno, Wilson (2022)  

 

1.1 Planos de ingeniería 

 

Es una representación gráfica del trabajo futuro. La obra puede tener diferentes 

números de planos dependiendo de la duración, no existe un número exacto, puesto 

que cada uno de los proyectos son individuales. Es decir, los planos son la guía que 

a los constructores le direcciona a la hora de realizar una obra. Para entender el 

proyecto especificado, cuanto más detallado y específico sea mejor. 

 

El plano muestra las dimensiones de altura, área de superficie y volumen lineal de 

todas las estructuras y medidas que conforman el trabajo desarrollado por el 

diseñador para soportar cargas y mantener el diseño visual del puente que se está 

construyendo.  

 

En la imagen 8 se aprecia el plano arquitectónico de una construcción de puentes 

metálicos en la ciudad del Puyo en el año 2021, para más detalles ver anexo 1.  
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Imagen 8: Plano arquitectónico 
Fuente: (CHIMBORAZO, 2021) 

 

1.2 Constructivos y Verificación 

 

Se realiza el procedimiento de verificación y control de uniones soldadas según 

detalles técnicos de diseño y normativa vigente. 

 

Realizar diversas operaciones de soldadura y corte de materiales a unir. Habilidad 

para leer e interpretar dibujos y planos; establecer y mantener registros y preparar 

informes para un trabajo de control efectiva.  

El diseño de la soldadura está respaldado por estándares internacionales de 

soldadura, AWS D1.1. (Códigos de estructuras de soldadura); después de emitir los 

planos de construcción, el contratante crea planos de taller que muestra el modelo 

y ubicación de la soldadura.  

 

Los fabricantes crean juntas con menor nivel de residuo de material, menor coste 

de consumibles y menor costo h/H, para soldar. 
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El grado de acero más utilizado es el ASTM A500 grado B, especificado en la tabla 

23: 

Tabla 23: Especificaciones del acero ASTM A500 grado B 

 
Fuente: (SUMINISTROS TECNOLÓGICOS S.A., 2020)  

 

1.3 Plan de inspección y Pruebas (ITP) 

 

Se da a conocer los criterios de aceptación y rechazo para la inspección visual, 

identificando puntos críticos, que permitirán incrementar la calidad del proyecto a 

través de la AWS D1.1. Para garantizar la eficiencia de un proceso de fabricación 

que implica un trabajo de soldadura crítico durante el proceso. Los criterios de 

aceptación y rechazo se basan estrictamente en los requisitos de la tabla 6.1.  
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 Imagen 9: Criterios de aceptación y rechazo para inspección visual de soldadura 
 Fuente: (STRUCTURAL WELDING CODE-STEEL, 2006) 

  

Diversas formas de realizar ensayos no destructivos se fundamentan al aplicar 

fenomenos físicos, sean estás ondas electromagnéticas, elásticas, acústicas, emisión 

de partícula subatómica, absorción, capilaridad y cualquier otro tipo de ensayo que 

incida en daños significativos a la muestra del ensayo. 
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El principio físico que subyace en este método de prueba es enviar una señal 

ultrasónica a través de un material a una velocidad constante y detectar los ecos, 

que ocurren cuando el material se opone al paso de las ondas acústicas. Esta prueba 

consiste en detectar defectos internos en base a la reflexión de ondas ultrasónicas a 

su paso por medio de diferentes densidades. La imagen 10 muestra un esquema de 

una prueba ultrasónica que refleja discontinuidad. 

           Imagen 10: Principios de detección de discontinuidad mediante UT 
           Fuente: (ASTM E-164, 2017) 

 

Las ondas ultrasónicas generadas se propagan a través del material hasta que golpea 

la interfaz. Hay discontinuidades, materiales y reflexiones de ondas que son 

amplificadas e interpretadas por el equipo de medición utilizado. La imagen 11 

muestra un esquema de ultrasonido con y sin falla.  

              Imagen 11: Esquema de ultrasonido 
               Fuente: (ASTM E-164, 2019)  

 

Con la ayuda del método ultrasónico, se puede llevar a cabo el control de calidad 

de los materiales de construcción. 

Muestra con defecto Muestra sin defecto 
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                                     Tabla 24: Tipos de control por ultrasonido 

CONTROL POR ULTRASONIDO  

Localización de discontinuidad.  

Definir propiedades.  

Medición de espesor.  

                                              Elaborado por: Moreno, Wilson (2022)  

 

La prueba ultrasónica se debe realizar en el 100 % de las soldaduras de ranura en 

materiales de 5/16 pulg. (8 mm) de espesor o más. Esta prueba no es necesaria     

para materiales de menos de 8 mm. La inspección de partículas magnéticas debe   

realizarse en el 25% de todas las conexiones de viga a columna que tienen soldadu

ras ranuradas de penetración total.  

 

Cuando el metal base después de la soldadura es mayor a 11/2 pulg. (38 mm) y    

está cargado con tensión de sección completa en la esquina y el metal que  

se unirá es mayor a 19 mm (3/4 pulg.) y ranurado bordes de soldadura con penetra

ción total, se deben realizar pruebas ultrasónicas para detectar discontinuidades 85

 o 98 detrás o cerca de la línea de fusión de dichas soldaduras. Cualquier disconti 

nuidad del metal base que se encuentre a una distancia de t/4 de la superficie del   

acero se aceptará o rechazará con base en los criterios de AWSD1.1, donde t es el 

espesor de la parte sometida a esfuerzo de tracción.  
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    Imagen 12: Programa de perfiles de soldadura 
    Fuente: (AMERICAN WELDING SOCIETY, 2008) 
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La mayoría de los exámenes de ultrasonido se realizan en el rango de frecuencia de 

500 KHz  y 20MHz. Una forma sencilla de clasificar las discontinuidades y defectos 

de soldadura es superficial o interna, dependiendo de la permeabilidad del material.  

 

Para ser competente en términos de rendimiento, un operador ultrasónico tiene: un

proceso de fabricación que incluya historias de vida parcial.  Determinando la 

capacidad del sistema para detectar discontinuidades de varios tipos y tamaños.  

 

1.4  Procedimiento de soldadura WPS 

 

Brinda orientación sobre cómo crear soldaduras de manera efectiva que cumplan 

con todos los requisitos del código y los estándares de producción aplicable. 

Describe las cantidades requeridas, no esenciales, y opcionalmente requeridas para 

cada proceso de soldadura. 

     Tabla 25: Variables esenciales WPS 

VARIABLE ESENCIAL  DEFINICIÓN  

Diseño de la junta Indica el tipo de junta de bisel doble, 

tolerancia dimensional, material de 

refuerzo por el lado posterior. 

Aleación base Son piezas a soldar o unir  material de 

diferente tipo en base al código (pre y 

grupos), detallando el espesor o ángulo 

de espesores. 

Metal de aporte Se especifica la clasificación del 

electrodo:  

Análisis químico. 

# afectos. 

Término de depósito. 

Radio. 

Nivel de amperaje y voltaje. 

Modo transferencia. 

Tamaño. 

Tipo de electrodo. 

Proceso a utilizar.  

Posición Se especifica la posición que se califica 

los procedimientos y los soldadores, en 

base a las juntas de soldadura 

precalificadas. 

Precalentamiento y temperatura entre pases  Relaciona con el tipo de materiales en 
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base a la temperatura máxima o mínima 

entre fases, debido al nivel de 

temperatura y periodo de 

mantenimiento. 

Gases  Se especifica: 

Tipo de gas. 

% mezcla. 

Flujo de protección en la soldadura.  

Técnica de soldeo  Se indica: 

Tipo de almacenamiento. 

Volumen de perforación salida gas. 

Método protección de raíz. 

       Elaborado por: Moreno, Wilson (2022) 

 

                                         Tabla 26: Variables no esenciales WPS 

VARIABLE NO ESENCIAL  

Diámetro del electrodo. 

Fundente y cifra de capas. 

Características de la llama. 

Tipo y separación de alineadores. 

Lavado. 

Método de enfriamiento post-soldadura. 

                                            Elaborado por: Moreno, Wilson (2022) 

 

En la imagen 13 se aprecia la especificación del procedimiento de soldadura (WPS). 

 Imagen 13: Especificación del procedimiento de soldadura (WPS)  

 Fuente: (INSTITUTO DE SOLDADURA WELDER SKILL S.A.S , 2015) 
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1.5 Calificación de soldadores WPQ 

 

Es un registro que muestra a un soldador estar calificado (Aprobado), que se obtiene 

después que el soldador haya superado la prueba práctica. En la imagen 14 muestra 

las posiciones y tipos de soldaduras calificadas.  

 
 Imagen 14: Calificación del soldador  
 Fuente: (AWS, 2018) 

 

El dominio del soldador es fundamental para realizar y completar con éxito los 

procedimientos de soldadura, solicitando que el operador demuestre habilidades de 

soldadura especificas según AWS. 

 

Los registros de verificación de la calificación del trabajador o soldador deberán 

incluir las variables requeridas, el tipo de verificación, los resultados obtenidos y la 

nota de cada uno de los trabajadores o soldadores. Tomando en cuenta que se les 

asigna un número, una letra o un símbolo a cada uno de los trabajadores y 

soldadores conocido como ñselloò para identificar su trabajo.  

 

La imagen 15 se aprecia el registro del desempeño del soldador (WPQ).  
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 Imagen 15: Registro del desempeño del soldador (WPQ)  
 Fuente: (WELDER SKILL S.A.S, 2022)  

 

1.6 Certificación de calidad de los materiales  

 

La documentación técnica proporcionada debe mostrar que el acero utilizado es de  

excelencia basada en informes que acrediten ensayos realizados por acerías, 

fabricantes de estructura o laboratorios independientes acreditados. 

 

Å Materiales tipo base: Son utilizados para la fabricación de las estructuras 

soldadas en acero que se encuentra especificado en el capítulo 3 del Código 

AWS D1.1. 

Å Electrodos, materiales de aporte y fundentes: Deben cumplir con las 

especificaciones pertinentes.  
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1.7 Control y liberación de acabado   

 

Para evaluar la efectividad de aplicar un proceso de oscilación para controlar la 

deformación causada por la tensión interna de las placas debido al proceso de 

soldadura, las oscilamos durante y después del proceso.  

 

Consisten en láminas de acero inoxidable austenítico, que tiende a deformarse 

fácilmente debido a sus altos coeficientes de expansión, baja conductividad térmica 

y contracción durante el proceso de soldadura. 

 

Se encontró que la existencia del procedimiento de oscilación no se ve afectada 

por la cantidad de tensión generada durante la vibración.  
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CAPITULO II I  

PROPUESTA Y RESULTADOS ESPERADOS 

 

PRESENTACIÓN DE LA POPUESTA 

 

Para la propuesta se requiere estandarizar los procesos de soldadura, utilizando 

materiales sismo resistente, libre de fallas y de buena calidad, que están formados 

por hierro y carbono, donde su resistencia mecánica depende del modelo de 

construcción, necesarios en construcción de puentes metálicos; así como también 

realizar el control de la soldadura utilizando los procedimientos WPS y WPQ 

adoptando las  normativas referenciales como son la ANSI (Instituto Nacional 

Estadounidense de Estándares), AWS (Sociedad Americana de Soldadura), ASTM 

(Sociedad Americana para Pruebas y Materiales). 

 

Para la optimización del proceso de soldadura en la fabricación de puentes 

metálicos se desarrollará el Dossier para estandarizar el proceso de soldadura dentro 

de LABSOL, para lo cual se elabora un documento que permita al soldador tener 

información clara del proceso a través de los procedimientos. Se desarrolla un plan 

de inspección que permite verificar la calidad; obteniendo la calificación y 

certificación de los materiales que permitan un control y liberación de acabado en 

base a la normativa ANSI/AWS D1.1.  

El Dossier del proceso de soldadura se presenta a continuación:  
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INTRODUCCIÓN   

 

El presente documento hace referencia a la Estandarización de procesos de 

soldadura en la fabricación de puentes metálicos de LABSOL en la ciudad del Puyo, 

que se puede definir como la reorganización de todo el proceso, que conlleva a 

priorizar los procesos de soldadura en la construcción de puentes metálicos paso a 

paso.  

 

Dossier es un documento que permite presentar todos los lineamientos que se 

requieren para el proceso de soldadura de la construcción de puentes metálicos; 

acorde a las exigencias de la normativa vigente y del requerimiento de clientes 

internos y externos. Además, esta serie de documento o informe sobre procesos de 

soldadura en la construcción de puentes metálicos se encuentra disponible en el 

presente caso. Es ampliamente utilizado entre los negocios, la ciencia y los 

científicos para permutar la indagación necesaria, desde el control de calidad de los 

materiales, ejecución de ensayos sobre el proceso de construcción y comprobación 

terminada del producto previo a la entrega. 
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INDICE  GENERAL  

 

SECCION 1 

¶ DOCUMENTOS DE INGENIERIA. 

¶ PLANOS DE INGENIERIA. 

 

SECCION 2 

¶ CONSTRUCTIVOS Y VERIFICACION. 

¶ PLAN DE INSPECCION Y PRUEBAS (ITP). 

¶ PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA WPS. 

¶ CALIFICACIÓN DEL SOLDADOR WPQ. 

¶ CERTIFICADO DE CALIDAD  DE LOS MATERIALES. 

¶ CONTROL Y LIBERACION DE ACABADO.  
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CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE 

DE                             VIGA METÁLICA  SOBRE EL RÍO 

PINDO GRANDE 

CAMPO SACHA RUNA, PUEBLO 

SHELL , 

CANTÓN MERA, PROVINCIA 

PASTAZA.  

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER DEL PROCESO DE 

SOLDADURA 

 

 

 

 

SECCIÓN 1 

DOCUMENTOS DE INGENIERÍA 

 PLANOS DE INGENIERÍA 
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DOCUMENTOS DE       INGENIERÍA  

 

SE DETALLAN TODOS LOS PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS EMPLEADOS EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE DE VIGA 

METÁLICA  SOBRE EL RÍO PINDO GRANDE 

CAMPO SACHA RUNA, PUEBLO SHELL, 

CANTÓN MERA, PROVINCIA PASTAZA. 

 

 

 

 

 

 

PLANOS DE INGENIERÍA  

 

 

 

PLANO REFERENCIAL 

CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE         DE 

VIGAS METÁLICAS  SOBRE EL RIO 

PINDO GRANDE  
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Imagen 16: Plano referencial 
Fuente: (LABSOL, 2021)  
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Imagen 17: Plano referencial 
Fuente: (LABSOL, 2021)  
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Imagen 18: Plano referencial 
Fuente: (LABSOL, 2021)  



 

 

 

55 

 

     
 Imagen 19: Plano referencial 
 Fuente (LABSOL, 2021)  
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MODELO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS VIGAS  

 

Se adjunta plano referencial de las vigas longitudinales principales que se detallan 

en el plano anterior, para evidenciar los códigos empleados en las inspecciones y 

liberaciones de la soldadura (imagen 20). 

    Imagen 20: Plano referencial vigas longitudinales  

    Fuente: (EMPRESA LABSOL, 2021)   

 

            CONCEPTO DE SIMBOLOGIA  DE CODIFICACION  

 

Se detalla en la tabla 27 los significados para un mejor entendimiento técnico. 

    Tabla 27: Simbología de codificación 

ITEM  CODIGO CONCEPTO 

1 VIGA 1 Viga longitudinal principal 1. 

2 VIGA 2 Viga longitudinal principal 2. 

3 VIGA 3 Viga longitudinal principal 3. 

4 A1-MI  Dovela A 1 margen izquierdo. 

5 B1-MI  Dovela B 1 margen izquierdo. 

6 C1-EJE Dovela C 1 eje. 

7 B1-MD Dovela B 1 margen derecho. 

8 A1-MD Dovela A 1 margen derecho. 

     Fuente: (EMPRESA LABSOL, 2021) 
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SECCIÓN 2 

¶ CONSTRUCTIVOS Y VERIFICACION. 

¶ PLAN DE INSPECCION Y PRUEBAS (ITP). 

¶ PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA 

WPS. 

¶ CALIFICACIÓN DEL SOLDADOR WPQ. 

¶ CERTIFICADO DE CALIDAD  DE LOS 

MATERIALES. 

¶ CONTROL Y LIBERACION DE 

ACABADO.  
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CONSTRUCTIVOS Y 

VERIFICACIÓN  

 

PROCEDIMIENTO  DE FABRICACION  

 

I. ALMAS. - Para conseguir esta geometría, se decidió realizar 

simétricamente más los complementos de menor dimensión de acuerdo con 

los planos de taller, en la zona de compresión. Cortes realizados con plasma, 

luego aplicados los patines y rigidizadores, posicionados y soldados, según 

AWS D1.1 (imagen 21). 

 
                    Imagen 21: Esqueleto del puente  
                    Elaborado por: (LABSOL, 2022)  

 

II. PATINES. - Fueron trazados, cortados con plasma de acuerdo con los 

planos, luego se realizó el montaje y soldadura (imagen 22).  

 
             Imagen 22: Patines inferiores y superiores 

             Fuente: (LABSOL, 2022)  
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III. RIGIDIZADORES. - Fueron  trazados y cortados de acuerdo con los 

planos, luego montados y soldados (imagen 23). 

 
                        Imagen 23: Rigizadores de apoyo 

                        Fuente: (LABSOL, 2022) 

 

IV. INSPECCION SOLDADURA. - El Ing. fiscalizador del proyecto, realiza 

la inspección de las soldaduras, mediante END: inspección visual y tintas 

penetrantes utilizando instrumentos comunes (regla, calibres para 

socavamientos y cordones de soldaduras, cámaras fotográficas), ver imagen 

24.  

    Imagen 24: Inspección de soldadura  
             Fuente: (LABSOL, 2022)  
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V. PINTURA. - Se limpia la superficie de acuerdo con la norma SSPC-6, 

utilizando materiales (disolventes para grasas, desoxidantes alcalinos, 

productos cáusticos para eliminar pintura), a través del chorro de limpieza bajo 

presión, conocido como SamBlasting, llegando a la superficie color blanco; 

luego se aplicó 2 manos de pintura anticorrosiva en taller de acuerdo con las 

especificaciones técnicas del proveedor (imagen 25).  

      Imagen 25: Aplicación de la norma SSPC-6  
      Fuente: (LABSOL, 2022)  

 

ARCHIVO  FOTOGRAFICO  DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

 

Se necesita usar el equipo de oxicorte para segregar piezas de forma efectiva, 

logrando incrementar la velocidad de corte, altura y ángulo de la antorcha recta. 

      Imagen 26: Equipo semiautomático de oxicorte y plasma   
      Elaborado por: Moreno, Wilson (2022)  
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Consiste en realizar una marca en la superficie exterior de la pieza semitrabajada 

que delimita las piezas a adaptar, dándoles la forma y dimensiones previstas en los 

planos de la pieza fabricada. 

            Imagen 27: Trazado y corte de dovela 

            Elaborado por: Moreno, Wilson (2022)  

 

Se trata de un motor eléctrico con eje giratorio acoplado a uno o ambos extremos 

del disco, realizando distintas tareas según el tipo de disco que se instale.  

            Imagen 28: Equipo de soldadura 

          Elaborado por: Moreno, Wilson (2022)  
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Es utilizado en cortes más limpio y preciso. 

     Imagen 29: Corte con plasma 

     Elaborado por: Moreno, Wilson (2022)  

 

Dibujar y marcar de líneas de referencia con líneas de simetría mecanizados, 

dejando una huella imborrable en el proceso, de tal forma que se incorpore a un 

gramil que facilite mejorar su eficacia. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

     Imagen 30: Equipo de trazado para simetría 
     Elaborado por: Moreno, Wilson (2022)                       
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El ángulo de asiento en la conexión proporciona apoyo al patín inferior. 

 

 

 

 

 

  

 

                   

Imagen 31: Montaje de patín inferior  
      Elaborado por: Moreno, Wilson (2022)    

                  

Se realiza un trazado de auto inserción (abierto o cerrado). 

          Imagen 32: Trazado de plancha según camber 
           Elaborado por: Moreno, Wilson (2022) 
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Por lo general, existen varios métodos de corte, según las dimensiones del acabado, 

el tipo y el grosor.     

           Imagen 33: Planchas unidas para cortar alma  
            Elaborado por: Moreno, Wilson (2022) 

 

Indica un corte oblicuo con respecto a las superficies que se soldarán.                        

 
                        

Imagen 34: Procedimientos de biselado de planchas de acuerdo a la normativa AWS D1.1 
           Elaborado por: Moreno, Wilson (2022)    
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Se identifica las áreas a ser dimensionadas y el correcto dimensionamiento de las 

mismas.                     

 
             Imagen 35: Revisión del control dimensional de las planchas 

             Elaborado por: Moreno, Wilson (2022) 

 

Se controla el biselado en un borde de corte biselado (al bies), no en ángulo recto. 

           Imagen 36: Control del biselado con los ángulos 60° - 30° C/L  

            Elaborado por: Moreno, Wilson (2022)  
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Restringir lo más posible el trabajo en espacio cerrados y confinados para evitar 

discontinuidades y contaminación atmosférica en el flujo del CO2 con el proceso 

de soldadura FCAW + CO2 al 100%. 

           Imagen 37: Protección con caseta para evitar discontinuidades y contaminación atmosférica   
            Elaborado por: Moreno, Wilson (2022)  

 

La unión de metales de diferentes composiciones, que causa problemas al sistema 

de soldadura, requiere que el elemento giratorio sea simétrico con respecto al eje de 

rotación. 

 
                              

Imagen 38: Alineación simétrica de alma para preparación de la soldadura 
            Elaborado por: Moreno, Wilson (2022)  
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Se realizan soldaduras intermitentes en las secciones de las columnas armadas al 

50%, con los tamaños de pierna (W), pasos (Piw) y longitudes de cordones (Liw).  

 
               Imagen 39: Proceso de soldadura alma patín  
               Elaborado por: Moreno, Wilson (2022)  

 

Transfieren en el cortante horizontal a la superficie de contacto a partir de las placas 

de las soldaduras entre el patín y el alma de la viga. 

             Imagen 40: Armado del patín superior e inferior 
              Elaborado por: Moreno, Wilson (2022)  
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Colocar refuerzo de vigas sin perder cuadratura, evitando deformación de alma 

patín. 

                Imagen 41: Colocación de escuadras temporales para evitar deformación de alma patín 

                  Elaborado por: Moreno, Wilson (2022) 

 

Se realiza con ayuda de una grúa. 

Imagen 42: Dovelas con rigidez horizontales y verticales aplicados con simetría 
Elaborado por: Moreno, Wilson (2022) 
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Se determina limitaciones en la preparación de superficie. La limpieza se realiza al 

aire libre mediante arenado.  

            Imagen 43: Limpieza dovela samblasting 

             Elaborado por: Moreno, Wilson (2022)  

 

Después de lograr la limpieza y el perfil de anclaje, la aplicación del recubrimiento 

no debe exceder las cuatro horas en un ambiente seco. 

           Imagen 44: Samblasteada de la estructura al 100% 

      Elaborado por: Moreno, Wilson (2022)  
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Se inspecciona la samblasteada de las vigas para que permanezcan limpias.  

           Imagen 45: Samblasting de vigas limpias 

           Elaborado por: Moreno, Wilson (2022) 

 

El grosor de las capas de recubrimiento y el grado de adhesión de cada capa a 

aplicada se describen en inhibidores de corrosión utilizados en superficies 

metálicas.  

Imagen 46: Aplicación de pintura anticorrosiva para dovela 
Elaborado por: Moreno, Wilson (2022) 
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Se procede a ubicar la estructura del puente en el lugar destinado para la colocación 

de prefabricados en obra, en base a los estudios técnicos topográficos. 

 Imagen 47: Ubicación de puente 
 Elaborado por: Moreno, Wilson (2022) 

 

Una vez finalizado los estudios se entrega al fiscalizador para que se realice el 

armado de las vigas longitudinales principales del puente para su posterior montaje. 

 

 

 
       

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

Imagen 48: Armado de vigas longitudinales 
                   Elaborado por: Moreno, Wilson (2022)   



 

 

 

72 

 

            PROCEDIMIENTO DE MONTAJE Y LANZAMIENTO DE VIGAS 

LONGITUDINALES PRINCIPALES EN    OBRA 

 

Se detalla en la tabla 28 los procedimientos de montaje y lanzamiento de vigas 

longitudinales.  

Tabla 28: Procedimientos de montaje y lanzamiento de vigas longitudinales  

 

 

Objetivo 

 

Garantizar la seguridad de las operaciones de 

transporte, proteger la seguridad de los empleados, 

evitar daños en equipos, instalaciones y al medio 

ambiente. 

 

 

Alcance 

 

Dicho procedimiento es aplicable a las actividades que 

necesitan un trabajo arduo por parte de los empleados, 

contratistas, consultores que actúen en nombre de la 

empresa.  

DEFINICIONES  

Eslingador Persona responsable de sujetar una carga para que 

pueda ser levantada correctamente. 

Operador Persona que opera una grúa para colocar cargas. 

Personal calificado Tener conocimiento de las normas y reglamentos en el 

diseño, fabricación y mantenimiento de los equipos de 

elevación tomando medidas correctivas para 

garantizar una operación segura. 

Personal designado Los jefes de proyecto tienen un buen conocimiento de 

equipos de elevación debido a su compromiso y 

experiencia. 

Señalador Ayuda al operador de la máquina a realizar 

operaciones de elevación de forma segura y eficiente. 

Supervisor de izaje Responsable de la planificación, ejecución y cierre del 

izaje. 

Control del operador 

  

¶ Comprender las tablas de capacidad que puede 

levantar la grúa de manera segura. 

¶ Familiarizarse con el movimiento de otras máquinas, 

camiones y personal en el sitio. 

Elaborado por: Moreno, Wilson (2022)  

 

Herramientas de izaje 

 

La norma brinda lineamientos para realizar una correcta inspección conservando 

los accesorios de izaje de manera segura y productiva, reduciendo las 

probabilidades de ocurrir un accidente con daños materiales y humanos.  
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Tabla 29:Normas de izaje 

 

Elaborado por: Moreno, Wilson (2022)  

 

En la imagen 49 se observa un manual de operación de izaje implementados. 
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        Imagen 49: Manual de izaje  

        Fuente: (ELECTRO SERTEC, 2012) 

 

Selección aparejos: Elije los elementos que necesita y la capacidad adecuada para 

asegurar la carga, verifique la garantía del fabricante y siga las instrucciones de su 

cliente con códigos de colores para confirmar las revisiones semestrales. 

 

En la tabla 30 se observa el criterio de izaje implementada en la construcción de 

puentes metálicos. 
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Tabla 30: Criterios de izaje 

CRITERIOS  

Características Crítico  Rutinario  

Equipo de levante  Izaje > 75% capacidad de la grúa 

del fabricante.  

Izaje < 75% capacidad de la grúa 

del fabricante.  

 

 

 

 

 

Elemento a ser izado 

Carga > 35 toneladas Carga < 35 toneladas.  

Elementos pre ensamblados 

sustanciales. 

Elementos independientes de 

tamaño regular o menor. 

Cargas cuyo peso no estén 

determinados con precisión.  

Cargas cuyo peso estén 

identificados de forma confiable.  

Cargas cuyo centro de gravedad 

no este correctamente 

determinado.  

Cargas con centro gravedad 

identificado adecuadamente.  

Lugar donde el centro de 

gravedad no sea fijo.  

 

Elaborado por: Moreno, Wilson (2022)  

 

En la imagen 50, se aprecia las herramientas de izaje señaladas que son eficaces 

para los procesos de izaje y armado de estructuras. 

Imagen 50: Herramientas de izaje 
Elaborado por: Moreno, Wilson (2022) 

 

Las herramientas de izaje señaladas son eficaces para los procesos de izaje y 

lanzamiento de vigas. También se realizó la inspección de estas herramientas y se 

capacitó al personal acerca de prácticas seguras en el izaje de cargas con el objetivo 

de que sean capaces de conocer los riesgos a los que pueden exponerse y de 

planificar los trabajos adecuadamente.  
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Técnicas y normativas de fabricación en estructuras 

 

¶ Norma AWS D1.1 Para tecnificación estructural, control en ingeniería de 

detalles y procesos. 

 

Inspección visual y tintas penetrantes 

 

Se procede a realizar un análisis de soluciones.  

           Tabla 31: Defectos en la soldadura 

DEFECTO IDENTIFICADO  SOLUCIÓN 

Fisura en el metal de soldadura 

 

Realizar canal con disco en forma de bisel y 

nueva soldadura aplicando WPS. 

Ejecutar el cordón fileteado en caso que 

exceda 3 diámetros del electrodo. 

Realizar un precalentamiento a 80°C con 

soplete antes de soldar. 

La platina guía anti flexión de respaldo 

deberá estar alineada para evitar esfuerzos de 

torsión en el proceso de soldadura. 

Poros en el metal de soldadura Realizar canal con disco en forma de bisel y 

nueva soldadura aplicando WPS. 

Mantener estable la longitud de arco. 

Evitar humedad y lluvia en el arco eléctrico. 

Realizar un precalentamiento a 80°C con 

soplete antes de soldar. 

Mordeduras en las juntas  Realizar canal con disco en forma de bisel y 

nueva soldadura aplicando WPS. 

Velocidad de avance apropiada. 

Ángulo de trabajo y conducción correctos. 

Regular los amperajes adecuados en el 

cordón de capa. 

La regulación del caudal del fluxómetro debe 

estar entre 20 a 45 L/min. 

              Elaborado por: Moreno, Wilson (2022) 

   

En la imagen 51, se detalla los defectos identificados en el metal de soldadura.      



 

 

 

77 

 

 
               Imagen 51: Defectos identificados 
                Fuente: (SOLDADURA, 2021)  

 

             Tabla 32: Defectos de fisuras en el metal base  

                 

 

    

 

 

 

 

 

 

                        

Elaborado por: Moreno, Wilson (2022) 
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     Gráfico 11: Histograma análisis de Defectos de fisuras en el metal base 

     Elaborado por: Moreno, Wilson (2022)  

 

En la imagen 52, se aprecia la apariencia de la porosidad vermicular en el metal de  

soldadura. 

 Imagen 52: Apariencia de la porosidad vermicular 

 Fuente: (IMPERFECCIONES EN SOLDADURA TIPOS DE DISCONTINUIDADES, 2013)  

 

  Tabla 33: Defectos por porosidad 
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   Elaborado por: Moreno, Wilson (2022) 

     Gráfico 12: Análisis de Histograma de Defectos por porosidad 
     Elaborado por: Moreno, Wilson (2022)   

 

  Tabla 34: Defectos por mordeduras en las juntas  

   Elaborado por: Moreno, Wilson (2022)   
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     Gráfico 13: Análisis de Histograma de Defectos por mordeduras en las juntas 

     Elaborado por: Moreno, Wilson (2022)  

 

Los parámetros indicados serán ejecutados de la siguiente manera para obtener 

resultados de calidad. Tomando en cuenta detalles técnicos para la ejecución de 

diferentes elementos conformados en la estructura, como se observa la imagen 53 

y 54, para más detalles ver (SECTION 2. DESIGN OF WELDED JOINTS, pag. 

41-42) de la norma AWS D1.1/D1.1M:2006. 

 
        Imagen 53:  Tamaño máximo de soldadura de filete en los bordes de las uniones traslapadas   

  Fuente: (CAPA GUACHÓN, 2014)   

        Imagen 54: Transición de uniones a tope en partes de espesor desigual 
        Fuente: (COLOMA VERA, 2011) 
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Posiciones soldadura 

 

Se realizarán las soldaduras aplicando el siguiente proceso técnico como se detalla 

en la imagen 55, para más detalles ver (SECTION 4. QUALIFICATION, pag. 152) 

de la norma AWS D1.1/D1.1M:2006.  

     Imagen 55: Posicionamiento de las soldaduras de ranura  
     Fuente: (AWS D1.1/D1.1M:2015, 2015)  

 

Esta premisa da como resultado cuatro principios basicos de la soldadura:  

 

Posición Plana: La pieza de trabajo está directamente debajo de su mano y el metal 

se deposita sobre una superficie horizontal. Recomendamos usar esta posición 

siempre y cuando la acumulación de la soldadura sea fácil. El código empleado es 

la posición 1F.  

 

  

 

 

 

 
                                 Imagen 56: Posición plana 

                                 Fuente: (CAJAMARCA GUAMBI, y otros, 2015) 
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Posición Vertical : Está frente a la persona que realiza la soldadura. Los cordones 

se ejecutan en la dirección de un eje vertical, moviendo el electrodo de arriba hacia 

abajo, dependiendo del soldador. El código empleado es la posición 3F. 

 

 

 

 

 

                                 

                                  Imagen 57: Posición vertical 

                                  Fuente: (VÁZQUEZ AGUERO, 2016)  

 

Posición Horizontal: Está frente a la persona, moviendo el electrodo de izquierda 

a derecha en forma horizontal, para formar el cordón de soldadura. El código 

empleado es la posición 2F.  

 

 

 

                                   Imagen 58: Posición horizontal 
                                   Fuente: (OSPINO MARTINEZ, 2016) 

 

Posición Sobrecabeza: Se coloca debajo del trabajo y la soldadura. El código 

empleado es la posición 4F. 

                                     

                               

 

 

 

 

 

 

                                                                  

                                         

                                 Imagen 59: Posición sobrecabeza 
                                 Fuente: (VARELA ACOSTA, 2019) 
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Según la normativa americana AWS, los números se utilizan para indicar la 

posición de la soldadura. Para identificar las posiciones de soldadura es importante 

saber soldar correctamente, especialmente en los procesos de producción donde el 

soldador tiene que estar calificado en el puesto de soldadura, con la finalidad de 

estandarizar nomenclaturas para identificar las distintas posiciones, para más 

detalles ver (SECTION 4. QUALIFICATION, pag. 156) de la norma AWS 

D1.1/D1.1M:2006.  

La tabla 35 adjunta los últimos dígitos de electrodos, según la norma AWS, para 

más detalles ver (SECTION 4. QUALIFICATION, pag. 150) de la norma AWS 

D1.1/D1.1M:2006. 

Tabla 35: Clasificación de los electrodos 

Elaborado por: (OXGASA, 2017)  
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Consideración en la soldadura  

 

En la etapa constructiva se deberá inspeccionar que se cumpla este requerimiento, 

para más detalles ver (SECTION 2. DESIGN OF WELDED JOINTS, pag. 44-45) 

de la norma AWS D1.1/D1.1M:2006. En caso que no se cumpla esta indicación 

será rechazada esta junta, como se observa en la imagen 60. 

   Imagen 60: Soldadura de filete en lados opuestos de un plano común 
   Fuente: (AMERICAN WELDING SOCIETY, 2010)  

 

Se realizara este proceso para cumplir con la normativa vigente D 1.1, como se 

muestra en la imagen 61 y 62. 

   Imagen 61: Longitud mínima de soldadura de filete en el extremo de la placa  
   Fuente: (Revista de soldadura, 2012) 

 

   Imagen 62: Terminación de la soldadura cerca de los bordes sujetas a tensión 
   Fuente: (GERENCIA DE FORMACIÓN PROFESIONAL, 2013)  
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METALURGIA  DE LA  SOLDADURA 

 

La calidad metalúrgica es controlada con el WPS, para más detalles ver 

(CLAUSE 3. PREQUALIFICATION OF WPSS, pag. 59-61) de la norma AWS 

D1.1/D1.1M:2010.  

Tabla 36: Control WPS de la calidad de la metalurgia 

CALIDAD CONTROLADA  DEFINICIÓN  RECOMENDACIÓN  

Desarrollo de la junta Se hace mediante corte y 

mecanizado los posibles defectos 

que presenta la unión, se trasladan a 

la soldadura posterior. Los métodos 

más comunes para el corte de 

piezas son el oxicorte y plasma. 

Eliminar el aire debido a las 

características del cordón 

depositado inadecuado y malas 

propiedades mecánicas; las 

cuales producen interacción de 

gases de la atmosfera con el 

metal depositado dando 

interacción química (óxidos, 

nitruros, hidruros) y física 

(produce graves problemas de 

fisuración).   

Controlar estas constantes para 

que la metalúrgica aplicada sea 

efectiva. 

El técnico soldador realiza una 

oscilación correcta en la 

velocidad de avance. 

La temperatura entre cordones 

de soldadura no debe ser < 

60°C. 

La oscilación lateral del charco 

de fundición se trabaja con el 

amperaje detallado en el WPS. 

 

Distancia de arco Se trata de una medida de la 

distancia que recorre a través de 

una curva o de una dimensión 

lineal. 

Rapidez de avance Es la velocidad relativa instantánea 

de la herramienta (fresadora, 

escariador, torno) que enfrenta al 

material a eliminar.  

Ángulo de trabajo Sabe cuándo el trabajo es negativo, 

positivo y cero.  

Ángulo de manejo Este es el número de ciclos de CA 

que realiza el SCR. El ángulo de 

disparo está en grados del ciclo CA.  

Amperajes correctos de 

acuerdo a la fórmula de la 

AWS 

El soldador usa una fuente de 

energía eléctrica para generar calor 

que derrite el fundente en el 

electrodo, con la fuerza de la 

corriente tirando de la parte crítica 

hacia la soldadura, a partir del 

tamaño del electrodo y la 

composición del metal soldado.  

PROCEDIMIENTO  

Evitar el sobrecalentamiento controlando su temperatura. 

Prevenir humedad para conservar su microestructura interior. 

Oscilación del charco estable y continua. 

RELACIÓN  

Fundición. 

Endurecimiento. 

Reacciones de gas metálico. 
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Rechazo de escoria metálica. 

Fenómenos superficiales. 

Repulsión de estado sólido. 

CAMPOS 

Siderurgia 

Fundición 

Tratamiento térmico 

CÓDIGOS 

Indica la temperatura mínima de precalentamiento. 

Elaborado por: Moreno, Wilson (2022)   

 

Cada área de soldadura está estrechamente relacionada con el material que se 

suelda, el proceso de soldadura y el procedimiento utilizado. En la imagen 63 se 

puede ver la soldadura de la placa de acero que muestra el metal de soldadura (W) 

y la zona afectada por el calor (ZAC). Los metales base no fueron afectados. 

        

 

                          

           Imagen 63: Diagrama de soldadura en una plancha de acero  
           Fuente: (MARTÍN REDONDO, 2017)   

 

La mayoría de conexiones típicas como el acero con bajo contenido de carbono, se 

endurece rápidamente. El fraguado suele ser de grano fino y similar en composición 

química al metal base.   En la imagen 64 se puede observar el ensamble mostrando 

una pileta líquida de una soldadura en ejecución. La sección A-A´ es la zona de la 

que será observada la distribución de temperatura. 
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    Imagen 64: Metalurgia soldabilidad acero 
    Fuente: (MENDOZA VELEZ, 2022)  

 

Para estudiar la estructura del acero industrial, primero debemos entender y tratar 

brevemente el diagrama hierro-carbono que se forma en la zona afectada por el 

calor cuando se suelda placas de acero (imagen 65).  

 
         Imagen 65: Diagrama hierro/carbono 

         Fuente: (AYALA OCHOA, y otros, 2011)  


























































































































































































































